nano SPACE

Antivirove

nanoSPACE

Kategorie zarazeni: Komunitni nano rouska

Vyrobce nanoSPACE s.r.o. prohla3uje, Ze Antivirovy 3dtek nanoSPACE zakoupeny na

www.nanoSPACE.cz spliuje ndsledujici parametry:

o kkategorie produktu: Komunitni nano rouska

¢ pouzity nanovldkenny materidl: 95 % polypropylen a 5 % PA6 se zdchytem
submikronovych &dstic 97-99,9 %

o pavod materidlu: Pardam Nano4fibers, Roudnice nad Labem

o vysledky nezdvislého méreni dTest (12/2020): filtra&ni ucinnost FFP2

o test zdchytu vir (VFE) v Nelson Labs v USA: zdchyt vice nez 99,9 %

« Vyrobce je hrdym &lenem Asociace nanotechnologického pramyslu CR a je sou&dsti

projektu Cesko je nano

Uginnost filtru u testovanych vzorkd
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Velikost ¢astic (mikrometry)
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provozni feditelka nanoSPACE
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